LUVOMAXX®-BC-"Low-Grit"-RuRe

Produkt ASTM HM-C521
Ol Adsorption (ml/100g) D 2414 121
lodzahl (mg/g) D 1510 43
Asche (% max.) D 1506 0,5
(S;(:)?:ur;zit.?nd 325 mesh D 1514 20
Stickstoffoberflache (m?/g) D 6556 40

Lieferform

Perlen
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